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6-25

Klejenie [G]

• łączenie profili w kształt ramek lub oringów

• ekonomiczna metoda łączenia profili przy zachowaniu 

wymaganej wytrzymałości i trwałości połączenia

Profile uszczelniające
Profile zamknięte: ramka, oring

Wulkanizacja [V]

• proces wulkanizacji przy użyciu folii zapewniającej 

trwałe i wytrzymałe połączenie

• wzmocnienie końców profili poprzez wulkanizację folii

Formowanie wtryskowe [M]

• trwała metoda łączenia

• połączenie dwóch różnych odcinków poprzez 

formowanie wtryskowe

• wysoki stopień szczelności na łączeniach

Technologie łączenia profili uszczelniających
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Klejenie

Jak zamawiać:

Typ uszczelki

Szerokość [A]

Długość [B]

Technologia łączenia [G, V, M]

Wulkanizacja Formowanie wtryskowe

Technologia łączenia profili uszczelniających - Ramka

Klejenie

Jak zamawiać:

Typ uszczelki

Średnica oringu [ø]

Technologia łączenia [G, V, M]

Wulkanizacja Formowanie wtryskowe

Technologia łączenia profili uszczelniających - Oring

Miejsce łączenia

Typ uszczelki należy dobrać na podstawie katalogu produktów ze stron od 6-1 do 6-23

Typ uszczelki należy dobrać na podstawie katalogu produktów ze stron od 6-1 do 6-23

Profile uszczelniające
Profile zamknięte: ramka, oring


